ZODP. PROJ.: ING.JAN JEZEK ING. JAN JEZEK
NAVRHL: ING.JAN JEZEK Bajkalska 672/14
KRESLIL: ING.JAN JEZEK i 100 00 Praha 10
. >, AO CKAIT: 0004685
KONTROLA. ING.JAN JEZEK = 310 cart
KRAJ: hl. m. Prah"’} DIC: CZ530906153
OBJEDNATEL: MC Praha - Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 [5atum: 03/2018
Volnodasovy areal "Za okruhem" obnova a oprava sité polnich cest ZAKAZKA: 505/2017
.. SO 03 Oprava poruch HC3, . STUPEK: DPS
zfizeni obrusné vrstvy pro in-line brusleni FORMAT: 20A4
VIZUALNi PROHLIDKA POVRCHU HC3 [CAST DOK. MERITKO: |PRIL.C.
S FOTODOKUMENTACI 1:500




Volno&asovy areal ,Za okruhem® obnova a oprava sité polnich cest

TS Vizualni prohlidka povrchu vozovky HC 3 s fotodokumentaci

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba
Volno&asovy areal ,Za okruhem® obnova a oprava sité polnich cest

SO 03 Oprava poruch HC3, zfizeni obrusné vrstvy pro in-line brusleni

1.2 Zadavatel/objednatel — podle zadavaci dokumentace
Méstska ¢ast Praha Slivenec
K Lochkovu 6, 154 00 Praha - Slivenec
IC: 00241661, DIC: CZ00241661

1.3 Zhotovitel studie
Ing. Jan JeZek
Bajkalska 672/14, 100 00 Praha 10 - VrSovice
IC: 63105675, DIC: CZ530906153

Opravnéni k podnikatelské &innosti: Zivnostensky list ev. &. 310010-0444195 vydany ZO OU
Praha 10 dne 10. 6. 1996 pro pfedmét podnikani ,Projektova €innost ve vystavbé“

Osvédéeni o autorizaci &. 11169 vydané CKAIT ke dni 13. 6. 1995 pro obor dopravni stavby

2 VSEOBECNY POPIS

Technicky stav povrchu vozovky ovliviiuje Zivotnost konstrukce a bezpecnost jejich uzivatell
a je pri¢inou rozvoje dalsiho poruSovani vozovky.

Zatfidéni a stanoveni rozsahu poruch je podkladem pro realizaci udrzby a opravu vozovky. Po-
ruchy byly zatfidény podle TP 82 - Katalogu poruch netuhych vozovek.

Prehled poruch dle TP 82:
1 Ztrata mikrotextury

2 Ztrata makrotextury
3 Kaverny
4 Opotfebeni EKZ, EMK
5 Ztrata kameniva z natéru
6 Ztrata asfaltového tmelu
7 Hloubkova koroze
8 Vytluky v obrusné vrstvé a krytu
9 Vyspravky
10 Mozaikové trhliny
11 Trhlina uzka podélna
12 Trhlina uzka pficna
13 Trhlina Siroka podélna
14 Trhlina Siroka pfic¢na
15 Trhlina rozvétvena podélna
16 Trhlina rozvétvena pri¢na
17 Sitové trhliny
18 Olamovani okraji vozovky
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Puchyife MA
Nepravidelné hrboly
Vyjeté koleje

Mistni hrbol
Podélny hrbol
Mistni pokles
Podélny pokles
Plosna deformace vozovky
Prolomeni vozovky
Jiné poruchy

Jiné poruchy

3 TECHNICKY POPIS

Vizualni prohlidka se zaznamem poruch na milimetrovy papir byla provedena 23.11. 2017. Jed-
notlivé poruchy byly oCislovany a dokumentovany fotograficky.

Vizualni prohlidka povrchu vozovky HC 3 s fotodokumentaci

Jako lokalizaCni systém bylo pouZito staniCeni podle projektu posledni opravy HC3 VPU DECO
Praha a.s. v r. 2009. Cesta vede od MUK Lochkov k rozvodné Reporyje, kde se napojuje na HC 2.
V tomto napojeni je situovan zacatek upravy projektu opravy ZU = 0,000 00.

Navrhova kategorie polni cesty P5/30, celkova délka 1 135,767m. Soucasti stezky je zfizeni vice-
ucelového zatravnéného pruhu Sife 1,30 m v useku od km 0,000 az do km 0,300 vpravo ve sméru stani-
¢eni (hipostezky).

Fotodokumentace byla pofizena v pozdnich dopolednich a brzkych odpolednich hodinach pfi za-
tazené obloze. Cisla fotografii odpovidaji pofadovym ¢&islim poruch.

Zjistény byly viditelné poruchy, které byly zatfidény dle TP 82:

3
6
7
8
9
10
11
12
15
17
26
28
29

Kaverny

Ztrata asfaltového tmelu
Hloubkova koroze

Vytluky v obrusné vrstvé a krytu
Vyspravky

mozaikové trhliny

Trhlina uzka podélna

Trhlina Uzka pfi¢na

Trhlina rozvétvena podélna
Sitové trhliny

Plosna deformace vozovky

Jiné poruchy - zaneseni deStovych vpusti

ZvySena nezpevnénd krajnice

Dle zjisténych poruch byla navrZzena oprava konstrukce vozovky.



10

TK 0,107 02

010000

KT 0,063 37
60

VB1
R 140.00

-

VB2

R 120.00




KT 0,132 08




KT 0,332 69

TK 0,307 47

10

0,300 00

[ ves |

R 1000.0¢



0,418 33

KT 0,541 80

TK 0,518 39




KT 0,641 90

80

70

60

50

61

TK 0,595 34

40

30

20

10

_0,60000

60

VB
R 2500.00

KT 0,541 80

90

80

70

60

50

40




TK 0,723 49

30

20

10

0,700 00

90

80




TK 0,822 50
T



KT 0,886 01

20

10

1,000 00

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0,900 00

90

T
= wn

72

11



TK 1,034 90

30

20

10

1,000 00

90




KU 1,135 77

KT 1,068 51

1,357 77
30 T
20 1{
'
10
89
8g
1,100 00
8
90
36 -
80
89




pofadové &islo | , délka poruchy| S3itka )
&islo kat. Y plocha frézovani
zavady = ¢islo | . Nazev poruchy (odmérend) | poruchy poznamka
listu TP82
foto m m m2 m?
1 29 odvedeni destové vody 1357,77 zvyseni krajnice vegetaci/Uprava krajnic v celé délce
2 29 odvedeni destové vody 1357,77 zvyseni krajnice vegetaci/Uprava krajnic v celé délce
3 3 kaverna 0,30 0,30 0,09]lokalni bodova oprava
4 11 trhlina Uzka podélna 4,00 oprava samostatné trhliny TP115
5 10 mozaikové trhliny 2,30 1,30 2,99
6 10 mozaikové trhliny 3,00 1,10 3,30]odfrézovani 36,846
7 11 trhlina Uzka podélnd 3,00
8 9 vyspravka 0,75 3,00 2,25
9 11 trhlina Uzka podélnd 3,50 oprava samostatné trhliny TP115
10 9 vyspravka 0,75 5,50 4,13
11 17 S|’t’ov? trhI!ny 4,00 0,50 2,00 odfrézovani 43,174
12 17 sitové trhliny 11,00 1,00 11,00
13 10 mozaikové trhliny 3,00 0,80 2,40
14 9 vyspravka 3,50 1,10 3,85
15 7 hloubkova koroze 4,00 2,00 8,00
16 7 hloubkova koroze 4,20 2,00 8,40
17 17 sitové trhliny 3,50 0,70 2,45
18 7 hloubkova koroze 26,60 1,00 26,60
19 9 vyspravka 3,80 0,50 1,90
20 17 sitové trhliny 2,30 1,00 2,30
21 7 hloubkova koroze 3,80 1,00 3,80
22 7 hloubkova koroze 3,80 1,00 3,80
23 15 trhlina rozvétvena podélna 5,00 0,50 2,50
24 26 plosna deformace vozovky 4,80 1,50 7,20
25 17 S|It’ov1? trhI!ny 10,00 1,50 15,00 odfrézovani 59,139
26 17 sitové trhliny 10,00 1,50 15,00
27 17 sitové trhliny 7,00 1,00 7,00
28 9 vyspravka 6,40 0,65 4,16
29 15 trhlina rozvétvena podélna 3,00 1,00 3,00
30 9 vyspravka 3,50 1,80 6,30
31 12 trhlina Uzka pficnd 7,00 oprava samostatné trhliny TP115
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pofadové &islo | ., délka poruchy| S3itka )
&islo kat. e plocha frézovani
zavady = ¢islo | . Nazev poruchy (odmérend) | poruchy poznamka
listu TP82
foto m m m2 m?

32 7 hloubkova koroze 4,50 3,00 13,50
33 11 trhlina Uzka podélna 4,40 oprava samostatné trhliny TP115
34 9 vyspravka 3,50 1,50 5,25
35 15 trhlina rotvétvena podélna 5,40 oprava samostatné trhliny TP115
36 17 sitové trhliny 3,70 1,00 3,70]odfrézovani 3,703
37 7 hloubkova koroze 3,00 1,10 3,30
38 15 trfy]lln’a roz.vetvena podélna 4,80 1,25 6,00 odfrézovan 17,063
39 17 sitové trhliny 3,50 1,00 3,50
40 06 ztrata asfaltového tmelu 8,00 3,00 24,00
41 17 sitové trhliny 3,00 1,00 3,00
42 17 sitové trhl}lny 4,60 1,00 4,60 odfrézovani 12,43
43 7 hloubkova koroze 0,50 1,00 0,50
44| 7/11 |hloubkova koroze/trhlina pod. 12,00 1,00 12,00
45 17 sitové trhliny 2,80 1,00 2,80]odfrézovani 2,789
46 7 hloubkova koroze 2,40 1,00 2,40
47 06 ztrata asfaltového tmelu 9,00 4,00 36,00
48 17 sitové trhliny 1,20 0,60 0,72
49 15 trhlina rozvétvena podélna 4,70 1,00 4,70]odfrézovani 28,162
50 17 sitové trhliny 6,70 1,50 10,05
51 28 nezakrytd/zanesend drendz
52 15 trhlina rozvétvena podélna 3,50 0,60 2,10]odfrézovani
53 8 vytluk v obrusné vrstvé a krytu 1,00 1,00 1,00
54 06 ztrata asfaltového tmelu 5,00 0,80 4,00
55 06 ztrata asfaltového tmelu 12,00 1,40 16,80
56 9 vyspravka 2,20 4,00 8,80
58 28 nezakryta/zanesena drenaz
59 26 plo$nd deformace vozovky 8,00 2,00 16,00]odfrézovani 17,836
60 13 trhlina Siroka podélna 28,00 oprava samostatné trhliny TP115
61 06 ztrata asfaltového tmelu 31,00 0,80 24,80
62 09 vyspravka 10,00 0,50 5,00
63 11 trhlina Uzka podélnd 3,70 oprava samostatné trhliny TP115
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pofadové &islo | ., délka poruchy| S3itka )
&islo kat. e plocha frézovani
zavady = ¢islo | . Nazev poruchy (odmérend) | poruchy poznamka
listu TP82
foto m m m2 m?
64 06 ztrata asfaltového tmelu 5,80 1,70 9,86
65 26 plosnd deformace vozovky 1,00 4,00 4,00
66 26 plosnd deformace vozovky 0,50 4,00 2,00]odfrézovani 39,311
67 26 plo$na deformace vozovky 3,00 4,00 12,00
68 12 trhlina Uzka pfi¢nd 4,00
69 14 trhlina rozvétvena podélna 4,00 odfrézovani 39,202
70 26 plosna deformace vozovky 2,00 4,00 8,00
71 10 mozaikové trhliny 1,50 1,00 1,50
72 11 trhlina Uzka podélnd 35,00 oprava samostatné trhliny TP115
73 06 ztrata asfaltového tmelu 48,00 1,60 76,80
74 09 vyspravka 2,00 1,50 3,00
75 09 vyspravka 1,80 0,75 1,35
76 09 vyspravka 1,80 1,00 1,80
77 17 sitové trhliny 0,60 2,00 1,20
78 11 trhlina Uzka podélna 3,50 oprava samostatné trhliny TP115
79 11 trhlina Uzka podélna 3,50 oprava samostatné trhliny TP115
80 09 vyspravka 7,50 1,50 11,25
81 17 sitové trhliny 1,50 0,80 1,20
82 06 ztrata asfaltového tmelu 11,00 1,70 18,70
83 15 trhlina rozvétvena podélna 1,80 oprava samostatné trhliny TP115
84 10 mozaikové trhliny 2,50 1,00 2,50]odfrézovani 4,535
85 7 hloubkova koroze 1,30 1,00 1,30
86 3 kaverna 0,20 0,20 0,04]lokaIni bodova oprava
87 7 hloubkova koroze 1,50 1,00 1,50
88 11 trhlina Uzka podélna 4,80 oprava samostatné trhliny TP115
89 09 vyspravka 2,20 1,20 2,64
90 09 vyspravka 8,50 1,00 8,50
91 09 vyspravka 2,00 1,60 3,20
92 KU konec zpevnéné Upravy
Celkem: 304,19
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REKAPITULACE ZAVAD:

¢islo kat.

listu TP82 Nazev poruchy jednotka vyméra
3 kaverna m? 0,13
7 hloubkova koroze m? 85,10
8 vytluk v obrusné vrstvé a krytu m’ 1,00
9 vyspravka m’ 36,64
10 mozaikové trhliny m 12,69
11 trhlina Gzkd podélna m 72,00
12 trhlina Uzkd pri¢na m 11,00
13 trhlina Siroka podélna m 28,00
14 trhlina rozvétvena podélnd m 4,00
15 trhlina rozvétvena podélnd m? 18,30
26 plosna deformace vozovky m’ 49,20
28 nezakryta drendzni Sachta ks 2,00
29 Uprava krajnic v celé délce m 2715,54
Celkova plocha frézovani krytu m’ 304,19
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